Steifigkeit von Druckstaben
aus Buchenmassivholz
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Die Fussgangerbrucke , Tufisteg” wurde mit einer neuen Brickenkonstruktion aus
Buchenmassivholz ersetzt. Diese besteht aus zusammengesetzten Druckstaben und ist
die schweizweit erste Bricke aus Buchenholz. FUr die Bemessung der Druckstabe
wurde als Erganzung zu den bestehenden Normen ein Bemessungstool entwickelt.

Grundlagen und Forschungsvorgehen

Die Prufung der Druckstabe lieferte Wissen zur Beurteilung
der Steifigkeit der Verbindungsmittel mittels Weg- und
Drehfedern. Dieses wiederum liefert Bewertungsgrundlagen
bezlglich der Stabilitat der Bauteile in
Verbindungsachsenrichtung. Anhand dessen kann das
effektive Tragheitsmoment Uber die Biegeverformung eruiert
werden, um folglich Stabilitdtsnachweise an einem
Ersatzquerschnitt zu prifen und dann den Knickbeiwert zu
erhalten.

Ergebnisse und Fazit

Die Bruckenkonstruktion wurde zu Beginn in drei
Stabpakettypen unterteilt. Diese wurden auf deren effektive
Verformungsverhalten geprUft und es konnte festgestellt
werden, dass nach einer anfanglich hohen Steifigkeit, die
Verbundwirkung abnimmt und sich eine deutlich tiefere
einstellt. Da dies der anfanglichen Annahme des Verhaltens
weitgehend widerspricht, empfiehlt sich das
Bemessungsverfahren in einer weiteren Untersuchung zu
prufen. Titel Arbeit: Untersuchung der Steifigkeit von
zusammengesetzten Druckstében aus Buchenmassivholz in
der Feuchteklasse Il Arbeitsform: Thesis an der BFH AHB
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